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Rok 2014 byl vyhlasen rokem Veletrzniho palace. Palac dostavény v roce
1928 byl na svou dobu obrovskou stavbou v tak razantnim, nekompro-
misnim funkcionalistickém stylu, ktera neméla v Evropé& obdobu. Jeho
dlouhd historie byla v roce 1974 malem ukonéena nasledkem velkého
pozaru a slozitého haseni. Po detailnich prizkumech a hodnoceni stupné
poskozeni budovy bylo zji§téno, Ze objem konstrukci, které bude nutno
vybourat a nahradit novymi neni tak vysoky, jak se plvodné pfedpoklada-
lo. Bylo proto rozhodnuto, Ze nosné konstrukce budou opraveny a budova
bude zachovéana. Palac, ktery byl postaven pro veletrhy a vystavy, je
v soucasnosti sidlem Narodni galerie. 2014 was declared the year
of the Veletrzni palace. The building, completed in 1928, was at that time
a grand construction in non-compromise functionalist style; there was no
comparable building in the whole Europe. Its long history almost came to
an end in 1974 when a great fire occurred in the building and fighting the
disaster took several days. After detailed research and assessment of the
damage it came to the solution that the volume of structures needed to be
replaced is not as big as had been predicted, therefore it was decided to
repair the load bearing structures and save the building. The palace, built
for big fairs and exhibitions, houses now the National Gallery.

Veletrzni palac je dnes stavbou, o které se dost Casto mlu-
vi. VBtSinou v8ak predevsim ve spoijitosti s tim, ze v ném sid-
Ii Sbirka moderniho a soucasného umeéni Narodni galerie
v Praze. Malokdy se mluvi o stavbé jako takoveé, byt by si
to zaslouzila.

Od data otevreni letos uplyne nekulatych 86 let, a presto
pravé rok 2014 byl vyhlasen rokem Veletrzniho palace. Ne-
jen proto, ze je to letos prave Ctyficet let ode dne, kdy ma-
lem prestal existovat, zni¢en velkym pozarem a slozitym ha-
Senim. Je to ovSem také devadesat let od chvile, kdy se za-
Gal psat jeho zajimavy pribéh.

Pravé v roce 1924 vypsala Spolec¢nost Prazskych vzorko-
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Obr. 1a, b Budova byvalych Prazskych vzorkovych veletrhd v prazskych HoleSovicich 8 Fig. 1a, b The former Prague sample fairs building in
HoleSovice

Obr. 2 Pavodni navrh Veletrzni City, z planovanych péti pavilon byl postaven pouze jeden (levy dolni roh) § Fig. 2 The original plan for Veletrzni
City, of the 5 planned pavilions only 1 was completed (left bottom corner)

Obr. 3 a) Padorys 1. NP, b) pticny fez | Fig. 3 a) Layout of the 15 above-ground floor, b) cross section
Obr. 4 Prdbéh vystavby na konci tficatych let 20. stoleti & Fig. 4 Construction process at the end of the 1930s
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vych veletrh(l soutéz na svou novou veletrzni ¢tvrt. Pozvala k ni n
Sest architektl dostate¢né rozmanitého zaméreni. Na podzim stej-
ného roku si vybrala tfi navrhy, které doporucila k dalSimu rozpra-
covani. Vyrazné funkcionalisticky, Ci spiSe puristicky navrh OldFi-
cha Tyla, dekorativni navrh Aloise Dryaka a ponékud tradiciona-
listicky projekt Josefa Fuchse. Pfitom konstatovala, ze pro dobry
vysledek se architekti mohou spojit, nebo pracovat oddélené, ne-
bo vytvorit dvojici (a je jedno jakou). Dala jim ovSem na dalsi kolo
jen dva mésice, coz pfi velikosti aredlu bylo setsakramentsky ma-
lo. V zavéru roku 1924 si vybrala projekt, v némz se spojili Oldfich
Tyl a Josef Fuchs (obr. 2). A hned jim zadala zpracovani konkrétni-
ho projektu Prvniho veletrzniho paléce. (Uz vime, Ze ten zlstal je-
dinym, spole¢nosti doSly penize.) V roce 1925 se zacCala staveét tfi
podzemni podlaZzi, ktera budovala firma Nekvasil. Na sklonku roku
stavbu prevzala firma Karel Skorkovsky — a v roce 1928 byla stav-
ba hotova a na podzim se v ni mohl konat prvni veletrh (obr. 3 a 4).
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Je v3ak nutno také pfipomenout, ze
veletrhy se v Praze konaly jiz od roku
1920, probihaly vzdy na jafe a na pod-
zim na starém Vystavisti. A v dobé, kdy
se stavél prvni palac, si Spolednost
P. V. V. koupila i dal§i pozemky smé-
rem k Vystavisti a vystavovala na nich
v provizornich pavilonech. Obrovsky
Veletrzni palac tak byl vyznamnym roz-
Sifenim veletrznich aktivit. Pravda, prv-
ni veletrh se konal jen v jeho tfech pod-
lazich, ostatni se dodélavala jesteé cely
dalsi rok. Ale — palac byl dostavén, byl
otevren a t&sil se velkému zajmu vysta-
vovatell, navstévnik{ a také architektd.
Tak velika stavba v tak razantnim, ne-
kompromisnim funkcionalistickém sty-
lu se v Evropé nevyskytovala.

Kupodivu se zachovalo malo dobo-
vych architektskych vyjadreni, pou-
ze hodnoceni, které v roce 1929 vy-
slovil pfi své navstévé Prahy Le Cor-
busier a které nebylo bez ostnu zavis-
ti nad tim, Ze Praha ma to, o ¢em on
sni, aniz by mél moznost realizace. Je-
ho hodnoceni — ,je to velka stavba,
ale jesté to neni architektura®”, jako by
zéjem architektl o tuto unikéatni stav-
bu omezilo.

Je to velika stavba a je to kvalitni ar-
chitektura, to vime dnes docela bez
vahani. Architektura az na podstatu
jednoducha — navenek jen pasy oken
a pasy parapetd, ozvlastnéné je mir-
nym zasunutim v parteru a nezbytnym
ustoupenim v poslednich dvou podla-
zich, to je doprovazeno zvlastni ¢as-
ti na severnim konci, kde je jen hola
sténa s Ctvercovymi, kfizem délenymi
okny, skoro tovarni objekt; vytvarnou
hodnotu této ¢asti ovSem byla schop-
na ocenit az 70. léta...

Interiér je zalozen na podobné malém
poctu jednotlivych prvkd: hranaté slou-
py, preklady s nabéhy a pficné me-
zi nimi tramy, pak uz je stropni desky.
To v8e v Zelezobetonu. K tomu uz jen
sklenéné vyplné misto pricek... A pre-
devsim dva ojedinélé prostory: plvod-
né Strojni, dnes Velka dvorana (obr. 5),
rozlehla priblizné 80 a 40 m a vysoka
15 m, kolmo k ni pres pficné kfidlo pFi-
pojena Mala dvorana (obr. 6), ktera je
mala pldorysné (asi 20 x 40 m), zato
vysoka pres sedm podlaZzi. Tento kon-
trast dvou hlavnich prostor( je néco,
¢im je Veletrzni palac dodnes oslnuijici.

Vystavni kfidla byla soustfedéna
na obvodu, kolem Velké dvorany by-
la patra trojtraktova, prostfedni, asi
8 m Siroky trakt patfil pasazim (obr. 7),
bocni trakty, hluboké asi 5 m, patfi-
ly vystavnim kojim. Kolem Malé dvora-
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ny mély byt plvodné kancelare, ovsem
hned od pocatku byl zajem tam vysta-
vovat, byt ochoz byl jen jednostranny
na galerii, zato vystavni koje byly pre-
hledné po celé vySce stavby.
Pouzivam-li k oznaceni rozmér( dvo-
ran slova priblizné nebo asi, odpovida
to neuvéfitelné geometrii této ohrom-
né stavby. Pozemek, na némz Veletrzni
palac stoji, ma dosti nepravidelny pddo-
rys. Pfesto na prvni pohled stavba vy-
pada velmi pravidelng, jak zvenku, tak
zevnitl. Stavitelé, a tady nepouzivam
slovo architekti zamérné, neb to mu-
sel byt predevsim Spickovy statik, ktery
dokazal takovou konstrukci do detailu
spocitat. Tady se pracovalo s presnos-
ti méné nez 5 mm, coz pfi zelezobeto-
nove konstrukci a rozmérech stavby ne-
ni tak UpIné jednoduché. (Statiky palace
byly tak vyznamné osobnosti zelezobe-
tonech konstrukei jako Karel Skorkov-
sky, Ladislav Zeithammer a Stanislav
Bechyng). K vyjime&nostem stavby pat-

Obr. 5 Velka dvorana B Fig. 5 The Grand
Hall

Obr. 6 Mala dvorana & Fig. 6 The Lesser
Hall

Obr. 7 Typicka paséaz 0§ Fig. 7 Typical
passage

Obr. 8 Kavarna v poslednim podlazi,

a) interiér, b) venkovni terasa s vyhledem
na Prahu B Fig. 8 Café on the top floor,
a) interior, b) terrace with a view

Obr. 9 Kinosal & Fig. 9 Movie theatre
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fi i jeji vySka — se svymi 35 m to byl na svou dobu mrakodrap,
ovSem diky rozlehlosti, cca dvou blokU si to je mélokdo do-
dnes uvédomuie. (Velikost je skryta i v poditani podlazi — me-
Zi pfizemim a prvnim patrem je vioZzeno mezipatro a mezanin,
pak nasleduje Sest béznych pater a na severni strané jesté
jednopodlazni nastavba.)

Po dokonceni stavby byl zpracovan ,Vyuctovaci plan®.
Na ném Ize dobfe sledovat zajimavou geometrii stavby —
aby vypadala pravidelné, je zcela nepravidelna. Méni se Sit-
ka jednotlivych traktd (rozdil mezi severem a jihem je v jed-
nom kFidle vice nez 1 m), méni se osové vzdalenosti jednot-
livych sloupovych poli, na nékolika mistech bylo nutno zmé-
nit smér kfidla, ovSem tak, aniz by to navstévnik zazname-
nal. Rohova pole maji zcela nepravidelny pCidorys ,pfiblizné"
Ctverce o stranach 5,3 - 5,4 — 5,5 — 5,6 m. Slozitost geome-
trie domu vedla k tomu, ze zapadni fasada ma dokonce jas-
ne viditelné zaobleni na severnim konci. Zaméreni, které deé-
lali architekti Stavoprojektu Liberec pred zacatkem rekon-
strukce v 70. letech, ma s timto planem zcela shodné miry.

Obr. 10 Na snimku z katastralni mapy
vynikne velikost Veletrzniho paléace pfi
porovnani se sousednimi budovami

I Fig. 10 The size of the Palace in
comparison with other buildings in the
neighbourhood on the detail of the
cadastral plan

Obr. 11 Prostory budovy po pozéaru

v srpnu roku 1974, poskozené stropni
konstrukce a sloupy, hromady suti

a popela na podlaze &

Fig. 11 The building after the fire

in 1974, damaged floor structure

and columns, piles of debris and ashes
on the floor

Obr. 12a, b Nejhorsi poskozeni stropnich
konstrukci byla v mistech pracovnich spar
I Fig. 12a, b The worst damage

of the floor structures was round the
construction joints
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Nezvykla je také rozmanitost pldorysu sloupd, ty se li-
8 od toho, jakou polohu v konstrukci maji, jaké nesou zati-
zeni. Jiné mély sloupy nesouci zatizeni jefabové drahy Vel-
ké dvorany, jiné sloupy v Malé dvorané (které maji mensi
unosnost), liSily se i sloupy v ramci jednoho kfidla. Bylo to
od 600 x 1 050 mm az po 600 x 650 mm v pfizemi. Smé-
rem vzh(ru se sloupy stavaly jesté subtiingjsimi, v posled-
nim podlazi byly nékteré sloupy jen 500 x 500 mm. Je Sko-
da, ze pfi rekonstrukci po pozaru tato subtiinost nemohla
byt zachovana. Na dobu svého vzniku, na to, ze $lo o prvni
takto rozmérnou stavbu s ryze Zelezobetonovou konstrukci,
to byl nejen architektonicky, ale stejné tak staticky ojedinély
jev.

POZAR

Budova byvalych Prazskych vzorkovych veletrh( v HoleSovi-
cich vyhorela v srpnu 1974. PFiblizné za dva mésice po po-
zéru byla budova policii a hasi¢i uvolnéna pro zjisténi jejino
poskozeni. Pricinou pozaru bylo pozdgji oznateno samo-

3/2014
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vzniceni fermezi nasaklych bavinénych disticich prostfedkd
v Satnach lakyrnik(l ve ¢tvrtém nadzemnim podlazi. Protoze
byvaly veletrzni palac slouzil v dobé pozaru jako kancelarska
budova a délici pricky byly ze spalného materidlu, bylo po-
zarni zatizeni vysoké a pozar mél niivé ucinky. Po destrukci
oken v hornich podlazich doslo v budové ke ,kominovému
efektu”, a pozar se rozsifil na celou budovu.

S posSkozenim tak rozsahlé budovy pozarem nebyly zad-
né zkusenosti. PoSkozena budova ma pldorys cca 70 x
135 m, osm nadzemnich, stfesSni nastavbu a dvé podzemni
podlazi. Na snimku z katastralni mapy (obr. 10) vynikne ve-
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likost Veletrzniho palace pfi porovnani se sousednimi bu-
dovami.

Nosna konstrukce objektu je monoliticka, Zelezobetonova.
Stropni konstrukce jsou tramové typu ,Henebique®, slou-
py jsou obdélinikového nebo Ctvercového prirezu. Mnoz-
stvi pozarem zasazenych nosnych prvk{ bylo fadové de-
sitky tisic.

Jak vypadaly prostory budovy po pozaru je vidét na obr. 11.
Poskozené stropni konstrukce a sloupy a hromady su-
ti a popela na podlaze. Nejhorsi poSkozeni stropnich kon-
strukci byla v mistech pracovnich spar (obr. 12a, b) a v mis-
tech dilataci budovy, které byly provedeny jako kloubové
spoje (obr. 13).

POSOUZENiI KONSTRUKCE

Posouzenim stavu konstrukce bylo povéfeno Ministerstvo
stavebnictvi, které mélo ve své gesci krome jinych organizaci
také Technicky a zkuSebni Ustav stavebni v Praze a Vyzkum-
ny uUstav pozemnich staveb Praha. Tyto dva ustavy byly mi-

Obr. 13  Poskozeni v mistech dilataci

budovy, které byly provedeny jako kloubové
spoje B Fig. 13 Damaged articulated joints
at the building dilatation

Obr. 14 Pevnost betonu se zjistovala
vétSinou jadrovymi vyvrty, kterych bylo

v konec¢né fazi témér 150 kust 1

Fig. 14 Strength of concrete was tested
mostly by cores, almost 150 were executed

Obr. 15 Nabéh praviaku s fotografickymi
deskami, na které se vyztuz snimala

I Fig. 15 Haunched girder with
photographic plates that were recording the
reinforcement

Obr. 16V nékterych ¢astech konstrukce
bylo nutno poskozené prvky vybourat, pokud
mozno bez poskozeni vyztuze, a znovu
vybetonovat B Fig. 16 In some parts

it was necessary to remove the damaged
elements, if possible without damaging the
reinforcement, and concrete the elements
again

BETON 17
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nisterstvem uréeny, aby posoudily stav nosnych konstrukci
po pozaru a miru jejich posSkozeni. Zaroven Ministerstvo sta-
vebnictvi uréilo Prdmstav Praha, n. p., aby zajistil nejnutngsi
stavebni prace pfi udrzbé budovy.

Vstupni informace o budové vypracoval ve velmi kratkém
Case Ing. Vladimir Machag, ktery popsal zakladni parametry
stavby, znamé Udaje o jejim vzniku a jejim vyuziti a tehdy do-
stupné informace o intenzité pozaru. Byl to velmi cenny ma-
terial, protoze umoznil alespon ramcovou predstavu o pro-
blematice, kterou je tfeba resit.

Na podnét vedeni vySe uvedenych Ustavl( byla vytvorena
pracovni skupina, do které se zahy také zapojili odbornici
z prazské stavebni fakulty a Stavebniho uUstavu, nyni Klok-
nerova Ustavu CVUT v Praze. Predsedou této pracovni sku-
piny se stal prof. Antonin Jilek, v té dobé vedouci Katedry
betonovych konstrukci Stavebni fakulty CVUT v Praze.

Protoze nékteré &asti konstrukce byly natolik narusenég, ze
hrozilo jejich zficeni, bylo v prvé fadé nutno takto porusené
Casti zabezpedit, aby budova mohla byt vyklizena. Na za-
kladé vizualni prohlidky ¢lend komise byly uréeny ¢asti kon-
strukci, které nasledné pracovnici kladenskych doll zabez-
pedili dfevénymi podpérami. Kladenské doly byly pfizvany
proto, ze jejich pracovnici méli zkuSenosti s provadénim vy-
dfevy ve ztizenych podminkach.
komise Fesila, byla, zda budovu Ize opravit, nebo zda bude
nutné jeji odstranéni. K provedeni podrobnéjsi analyzy pod-
lozené statickymi vypocty nebylo dost podklad( a ani se ne-
védeélo, jak tyto podklady v kratké dobé ziskat. V dobé rea-
lizace budovy nebyly v Ceskoslovensku stavebni normy pro
navrhovani nosnych konstrukci. Prvni Ceskoslovenské nor-
my pro navrhy betonovych a zelezobetonovych staveb jsou
az z roku 1931. Pred timto datem se v Ceskych zemich po-
uzivaly predpisy rakouské z roku 1911, které byly, jesté pred
rokem 1918, CasteCné zménény.

Jaka je pevnost betonu v konstrukci nezasazené pozarem
a jaka betonarska ocel se pouzivala, bylo mozné odhadnout
na nékolika malo prvcich, které nebyly pozarem zasazeny.
Odhadnout pevnost v pozarem zasazenych castech kon-
strukce nebylo bez zkousek vibec mozné.

Clen komise Ing. Jifi Krchov ze Stavebniho Ustavu navrhl
provést posouzeni konstrukce jako celku tak, ze by se zjis-
til pocet prvkd, které by bylo tfeba podle odborného odha-
du odstranit, a porovnal s po¢tem prvk(, které by bylo moz-
no ponechat, nebo jednoduse opravit. Clenové komise byli
pouceni a na vybranych poskozenych prvcich bylo demon-
strovano, jak postupovat pfi hodnoceni, aby vysledky pro-
hlidek byly pokud mozno srovnatelné. Pouzity byly jednotné
formulare pro zaznamy. Clenové komise pracovali ve dvoji-
cich a béhem cca osmi tydnl byl tento priizkum proveden.
Vysledek ukazal, Ze objem konstrukci, které bude nutno vy-
bourat a nahradit novymi neni tak vysoky, jak se plvodné
predpokladalo. Komise proto vypracovala zpravu pro Mini-
sterstvo stavebnictvi, ve které doporucilo, aby nosné kon-
strukce byly opraveny a budova se zachovala.

S prihlédnutim k tomuto doporuceni a mozna i k jinym ne-
vefejnym okolnostem bylo rozhodnuto budovu zachovat.
V roce 1978 byla budova dana pod spravu Ministerstva kul-
tury, které ji vyClenilo pro pouziti Narodni galerie.

OPRAVA NOSNE KONSTRUKCE
Stavoprojekt Liberec byl povéfen vypracovanim projektu
pro zajisténi stability stavby a pozdeji byl urCen generalnim
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projektantem celé stavby. Cést projektant(i pracovala primo
na stavbé, coz vyrazné pfispélo ke spolupraci vsech zucast-
nénych. Vlastni prace na obnové nosné konstrukce mohly
zacit, stale vSak chybéla stavebni firma, ktera by prace rea-
lizovala. Teprve v srpnu roku 1984 nastoupila polska firma
Budimex, ktera méla dostatek pracovnikll pro velké mnoz-
stvi ruéni prace potrebné na ocisténi a dobetonavky, nyni by-
chom fekKli ,reprofilaci jednotlivych poskozenych prvka.

Na zakladé zkouSek betonu v nékolika mistech a zkuSe-
nosti byla odhadnuta pomérné nizka pevnost betonu a vy-
ztuze s tim, ze v piipadé potfeby se hodnoty zpresni. Na za-
kladé predpokladaného vyuziti jednotlivych prostor se zaca-
lo postupné s posuzovanim jednotlivych ¢asti stavby. Jako
statik pfimo na stavbé pracoval Ing. Jan PFikryl a z Liberce
velmi asto dojizdél Ing. Zdenék Patrman. Tésna spoluprace
projektanta, zkuSebniho Ustavu a stavby byla pfi rekonstruk-
ci nezbytna, protoze ani velmi podrobny stavebné technicky
prizkum nemohl odhalit v§echny okolnosti, které se mohou
na stavbé vyskytnut a nasledné stavbu ohrozit.

Zjistovani charakteristik pouZzitych materiald, tj. pevnosti be-
tonu a vyztuze pokracovalo paralelné s projektovanim oprav
a jejich realizaci. Pevnost betonu se zjistovala vétsinou jadro-
vymi vyvrty (obr. 14), kterych bylo v kone¢né fazi témér 150
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Obr. 17 Veletrzni palac v soucasnosti, a) mala dvorana, b) pohled na
narozi paldce z kfizovatky Veletrzni a Dukelskych hrdind, c) vystavni
galerie B Fig. 17 Veletrzni Palace now, a) the Lesser Hall, b) view of
the corner section of the palace from the crossroad Veletrzni street and
Dukelskych hrdint street, c) exhibition gallery

kusl, a pevnost betonu kolisala kolem hodnoty odpovidaji-
ci tehdy pouzivané znaCce B170. Zkousky vyztuze ukazaly,
Ze se jedna o vyztuz v dobé realizace oznacovanou jako vy-
ztuz ,obchodni jakosti®, pfi rekonstrukci se uvazovaly hod-
noty odpovidajici vyztuzi oznaCované 10210. Poloha vyztuze
a jeji profil se v pripadé potreby zjiStovaly po odsekani kryci
vrstvy. Smykova vyztuz se v nutnych pfipadech stanovila ga-
magraficky prozarenim. Na obr. 15. je nabéh priviaku s foto-
grafickymi deskami, na které se vyztuz snimala. V nékterych
Castech konstrukce bylo nutno poskozené prvky vybourat,
pokud mozno bez poskozeni vyztuze, a znovu vybetonovat
(obr. 16). Tam, kde bylo potfeba zvysit unosnost, se konstruk-
ce zesilovaly pridanim vyztuze a nadbetonovanim. Sloupy se
zesilovaly oplasténim. V nékterych pfipadech se u vodorov-
nych konstrukci provadéla zatéZzovaci zkouska. Zatézovalo
se vodou, nebo se zesilené prvky vyfizly a prfevezly do zku-
Sebny, kde se zkousely az do poruseni.

ZAVER

Oprava tak rozsahlé nosné konstrukce byla naroc¢na jak
na projektovou Cinnost, tak na provedeni viastni stavby.
| kdyz rozhodnuti o stavu konstrukce byla Sasto opfena pou-
ze o zkuSenosti a inZzenyrsky Usudek, nedoslo, podle infor-
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maci autora ¢lanku, pfi stavbé ani v dalSim provozu k selha-
ni zadnych nosnych Casti konstrukce.

O Veletrznim palaci by se toho dalo napsat mnoho. Tak
na zavér jen pozvanka na vystavu. Soutézi, stavbé, veletr-
him i rekonstrukci je vénovana vystava Pribéh Veletrzniho
palace, ktera bude oteviena do konce léta.

Fotografie: 1 az 9 — archiv Narodni galerie v Praze,
10 aZ 16 — Ing. Vaclav Kucera, CSc., 17a-c — Tomas Tamchyna

Redakce dékuje Narodni galerii v Praze a Ing. Vaclavu Kucerovi, CSc.,
za laskavé zapUjceni dobovych fotografii, diapozitivd a pland.
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